
総溶解量・・・ガラスびん生産のために溶解されたガラスびん原料(バージン原料＋カレット）の総量
資料:「総溶解量」…窯業・建材統計のデータを日本ガラスびん協会の資料を基に拡大推計

｢カレット使用量｣…日本ガラスびん協会資料およびガラスびんフォーラム資料
｢カレット利用率」…「カレット使用量」÷「総溶解量」
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総溶解量 1,702 1,652 1,618 1,606 1,582 1,553 1,465 1,349 1,363 1,367

カレット使用量 1,274 1,230 1,228 1,211 1,189 1,160 1,103 1,051 1,025 1,015

カレット利用率 74.8% 74.4% 75.9% 75.4% 75.1% 74.7% 75.3% 77.9% 75.2% 74.3%
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（千トン）


